ITG

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.

tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
ZKUSEBNi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVI

vystavuje

ATEST
C. 472114923-01

na vzorek:

Balici papiry: LUKABROWN ALPHA (LBA),
LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M)
a LUKABROWN GAMMA (LBG)

zadavatele:
Balsac papermill s.r.o.,
Lukavice 21, 789 01 Zabieh, IC: 01610368

Vyhodnoceni stanovenych parametr( vzorku:

Hodnocené technické parametry uvedené na stranach 3 az 12 tohoto atestu vyhovuiji
hygienickym pozadavkim na vyrobky z papiru danym Vyhld8kou Ministerstva zdravotnictvi
Ceské republiky &. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znéni pozdéjsich predpisti a Némeckym doporuéenim BfR XXXVI
Papir a lepenka pro kontakt s potravinami (véetné pozadavk( pro recyklovany papir).
Hodnocené vzorky nezpusobuji zhor$eni organoleptickych vlastnosti potravin.

Hodnocené vzorky splfiuji obecné pozadavky dané ¢lankem 3 Narizeni Evropského
parlamentu a rady 1935/2004 o materialech a pfedmétech uréenych ke styku s potravinami.
Atest byl vystaven na zakladé akreditovanych zkuSebnich protokoll & 472114923-01 a
472114923-02 vydanych dne 22. 2. 2022.

Datum vystaveni: 22. 2. 2022
Platnost atestu do: 28. 2. 2025

|

Ing. Jiii ngsonek, Ph.D.
vedouci zkuSebni laboratofe

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zistdva v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiali a norem nebo pfisiudnych
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisti, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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ATEST
€. 472114923-01

Predlozené vzorky: -

Obr. €. 1: Balici papir LUKABROWN ALPHA (LBA)

Obr. €. 2: Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M)

Obr. €. 3: Balici papir LUKABROWN GAMMA (LBG)

Podminky pouZziti Atestu a souvisejici informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zustdvd v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouZitych materigltl a norem nebo piisiugnych T
predpist, avsak nejdéle do data platnosti Atestu. Wl
Pokud se na vyrobek vztahujf dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legisiativnich pfedpisti, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
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ITG

ATEST
€. 472114923-01

Stanovené hodnoty:

Vysledky pfevzaté z protokolu &. 472114923-01
Hodnoceni organoleptickych viastnosti

Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M)

‘Modelové lstka | CSNEN12302 | €SNEN1230-2 | CSNEN1230-1
suSenky c¢okolada bhez modelové latky
Hodnotitel €. | Jednotka Pach Chut’ Pach Chut’ Pach
1 stupen 0 0 0 0 0
2 stupen 0 0 0 0 0
3 stuper 0 0 0 0 1
4 stuper 0 0 0 0 0
5 stupen 0 0 0 0 1
6 stupen 0 0 0 0 0
Pramér stupen 0 0 0 0 0,5
: =3 Ballcl paplL LU&ABROW&I GAMHML (LB‘@[ 1,0
Hodnotitel €. | Jednotka Pach Chut’ Pach Chut’ Pach
1 stupeni 0 0 0 0 1
2 stupen 0 0 0 0 1
3 stupen 0 0 0 0 0
4 stupen 0 0 0 0 1
5 stupen 0 0 0 0 1,5
6 stupen 0 0 0 0 1
Prgmer stupei i O L] B 0 LS | e T Wl | |

Stupnlce pro hodnocem mzorodeho pachu a chutl

0 = pach nebo chut' neni postiehnutelny

1 = pravé postfehnutelny pach nebo chut (je velmi tézké je definovat)
2 = slabé postiehnutelny pach nebo chut

3 = jasné postiehnutelny pach nebo chut

4 = silny pach nebo chut

Dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 nesmi vyrobky (materialy) zplsobit
zhor$eni organoleptickych vlastnosti potravin.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkouSenému. s
2. Atest zustdvd v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrob )mcd e, pouz;tych materidlt a norem nebo pfislusnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji daldi poZzadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpistl, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
Strana 3 (celkem 15)




ITC

ATEST

C. 472114923-01

Vysledky stanoveni parametrii pro hodnoceni papiru

dle poZadavku prilohy é. 12 k vyhlasce ¢&. 38/2001 Sb.

Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M
Parametr | Jednotka | Vysledek méfeni? |  Limit?
Vihkost _ % hm. 711003 | max.80 |
Obsah PCB celkem ¥ mg/kg susiny <0,20 max. 2,0
Obsah polychlorovanych fenolit 4 mg/kg susiny <0,05 max. 0,05
Obsah PAU ® mg/kg susiny <001 max. 0,05
Obsah latek ver\rq'rlufhu za studena (20 dm?/ 1000 ml destilované vody, (20;2)' °C / 24 hodin)
Formaldehyd mg CH20/ dm? < 0,01 rrnn:;(.. 10, ’S 9)
Celkovy dusik 0 mg N / dm? <0,03 max. 0,2
Dialkylestery kyseliny ftalové (celkem) ® mg/dm? < 0,02 max. 0,20 |
Primarni aromatické aminy mg /dm? -8 max. 0,002
~ Fenolické slouceniny ~mg fenolu/dm? < 0,01 max. 0,05 |
_Optické zjgshovaci prostiedky popis ,—B) ﬂuo'::;’{:g vat
rtut 7 mg/kg susiny < 0,05 max. 0,3
~kadmium mg/kg susiny < 0,05 max. 0,5
chrom mg/kg susiny <005 max. 0,1
olovo mg/kg susiny - <005 max. 3,0
arzéen lll ot e O NIl mglkgsusiny |  <0,05 - __max. 30
Balici papir LUKABROWN GAMMA (LBG)
Parametr | Jednotka | Vysledek méfeni " Limit 2
Vihkost X %hm. 6,72¢004 | max.80
Obsah latek ve vyluhu za studena (20 dm?/ 1000 ml ci_estilované vody, (20£2) °C / 24 hodin)
Formaldehyd | mg CH20/ dm? <0,01 rr::: 10,'3 ?,
_:Dialkyleétery kyseliny ftalové (i:elkem) 6 n;lrgldm2 _ <0,02 ma'g(. 0,20
 Primérni aromatické aminy mg /dm? -9 max. 0,002 |
: Optické _zjasﬁovaf:i prostiedky popis -8 flu Or:zigv at
| rtut’ ) | _mg/kg susiny | < 0,05 max. 0,3
kadmium mg/kg susiny < 0,05 max. 0,5
. chrom -mg/kg susiny 1 0,05 max. 0,1
oOlovo mg/kg susiny < 0,05 max. 3,0
| arzén - | mglkg susiny | <0,05 max. 3,0

Podminky pouZiti Atestu a souvisejicl informace:

1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.

2. Atest zistévd v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie)

pfedpist, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$l pozadavky ndrodnich nebo EU le .325 ivn@'

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
Strana 4 (celkem 15)
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ITG

ATEST
C. 472114923-01

Poznamky k tabulkém

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Symbol ,<" znamend méné nez detekéni limit metody; vysledek je vyjadfen véetné rozsirené
nejistoty méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti piiblizné 95%

Limitni hodnoty dle Viyhlasky MZd CR ¢&. 38/2001 Sb. v platném znéni

Polychlorované bifenyly — suma kongener( 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180

Polychlorované fenoly vyjadiené jako pentachlorfenol

PAU = polycyklické aromatické uhlovodiky; suma latek: benzo/b/fluoranthen, benzo/k/fluoranthen,
benzo/alpyren, dibenzo/a,h/anthracen, benzo/g,h,i/perylen, indeno/1,2,3-c,d/pyren vyjadiené jako
benzo/a/pyren

Suma  dibutylftalatu  (DBP),  di-2-ethylhexylftaldtu  (DEHP), diisodecylftalatu (DIDP),
benzylbutylftalatu (BBP), diisononylftalatu (DINP), di-n-oktylftalatu (DNOP)

Limit dle némeckého doporuéeni BfR XXXVI Papir a lepenka pro kontakt s potravinami

Provedena alternativni zkouska — viz tabulky na stranach 6 az 8

Vysledky stanoveni parametrii pro hodnoceni papiru
dle pozadavkl némeckého predpisu BfR XXXVI

Vysledky stanoveni kovii ve vyluhu piipraveném die €SN EN 645
Ballclmlr LUKABROWN ALP_HAJr M (LBAIM)

R —

i Parametr Jednotka Vysledek mérem 1’ J Limit 2)
Cd - kadmium  mglwluhu | <0001 max. 0,005
| 9r_ _cﬂp_[n__ 7:_7_ . mg/lvyluhu | <0005 _;_____ nedetéﬁ)vatel_ny
Pb - olovo mg/l vyluhu | < 0,005 max. 0,01
Al-hlinik | mglvjluhu | 0258007 [ max.10
‘ Bahc: paplr LUKABROWN GAMMA (L__[ 1
Parametr | Jednotka Vysledek merenl ok lelt 2
Cd kadmlum X n{gll vyluhu i | < 0,001 | max, 0 005
- Cr - chrom | mg/l —vg'(Iuhu <0005 " nedetekovatelny
Pb - olovo - mg/l vyluhu | ) < 0,005 max. 0,01
Al - hlinik mg/l vyiuhu 0,260, 06 max. 1,0

b e ——— S — I e D ——

Poznamky k tabulkam

1)

2 Limitni hodnota dle BfR XXXVI Papir a lepenka pro styk s potravinami

!
Podminky poutziti Atestu a souvisejici informace: |
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Atest zustdvé v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouitych mate .'ﬂg\in ‘

3.

Symbol ,<" znamena méné nez detekéni limit metody, vysledek je vyjadren véetné rozsifené
nejistoty méfeni pro koeficient rozsiteni k = 2, coz pro normalini rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95% .

predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu. b

Pokud se na vyrobek vztahuji dal3i pozadaviky narodnich nebo EU legislativnich predpisd, A%e\shn}fnahrez@

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy. wiilg ki B
Strana 5 (celkem 15)
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ATEST
C. 472114923-01

Stanoveni stalosti papirti dle CSN EN 648 — fluorescence
— postup A pro dlouhodoby styk

B I i papir LUKABROWN ALPHAJr M {LBAIM)

Slmulant Jednotka Vysledek méfeni !
Destilovana voda _ - stupefi 7 5 g
) 3% 'kysefina octova o stupen f 5 0
Alkalicky solny roztok (pH 8,6) ~ stupei 5
- ~ Olivovy olej | stupen __ 5 1
ALY Limit? A Vsl %s’tupéﬁ_w_ ' ML Min. _5“4 [
Ballm pa Q!l‘ LUKABROWN GﬁMMA ]LBG)
[ Slmulant Jednotka Vysledek mérem )
T Deshlovana voda stupen : 5 d
3% kysellna octova stupen 5
Alkalicky solny roztok (pH 8,6) stupefi 5 iy
e T 7 C_)-Iivovy olej d _ stupefi - i 5
i Limit? | stwpen | Min5 Aot il

Poznamky k tabulkam

1 Stupen 5 odpovida nulovému obsahu fluorescenénich zjasiovacich prostfedki pfeneseného na
filtratni papiry = dobra stélost.

2 Limitni hodnota dle BfR XXXVI Papir a lepenka pro styk s potravinami

Stanoveni glyoxalu dle DIN 54603 ve vyluhu dle €SN EN 645
Ballcl papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M)

R e = S B BT E——— S ARSI s The EnEms 2o

Parametr : |‘ Jednotka o Vysledek méfeni ! Nejlstota 2 Limit ¥
mgldm2 0,0016 0,0003 max. 1,5
Obsah glyoxalu e
.. x,a___ 1 mokgsusiny | 270 | o040 | -
7 AL Ballcl pamr LUKABROWN GAMMA ‘LBG) i
Parametr 7 : _q_quotka __J Vysledek méreni " Nejlstota 2 | Limit?
mg/dm? 0,0015 max. 1,5
Obsah glyoxalu 4 m,_ = = D003 -
_|_mokgsusiny | 430 058 el SN

Poznamky k tabulkam

) Symbol ,<“ znamena méné nez detekéni limit metody

2 Rozsifena nejistota méfeni pro koeficient rozsiteni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti piiblizné 95%

3 Limitni hodnoty dle BfR XXXVI Papir a lepenka pro styk s potravinami

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: S/
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkou$enému. N{
2. Atest ziistdvé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobnf technologie, pouZitych m ter [ ‘&f
pfedpistl, avéak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pred, sfg,
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy. p{‘
Strana 6 (celkern 15) 3




ITC

ATEST
C. 472114923-01

Vysledky stanoveni obsahu primarnich aromatickych amint

Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M)
vyluh: de_sttlovana voda 20 "C / 24 hodm 10 g /250 ml

s T e

e e — T TR

e e v ek comms o g T

Prlmarnl aromatlcky amin (PAA) CAS Jednotka k! Vysledek méfeni 2 Limit ¥
PAA klasifikované jako karcmogeny ve tfidach 1A a 1B v nafizeni EU 1272/2008

—Amlno -biphenyle | 92-67-1 mg/kg < 0 002 N.D.
Benmdme - 92-87-5 mg/kg <0, 002 N.D.
4- Chlor o-toluidine | 95-69-2 mg/kg <0,002 N.D.
2- Naphthylamme - 91-59-8 mg/kg <0,002 N.D.
o-Aminoazotoluene b 9? -56-3 ma/kg < 0,002 . N.D.
p-Chlor -aniline 106-47-8 mg/kg <0002 ' N.D.
2,4- Dlamlp_p -anisole 615-05-4 mg/kg <0002 | N.D.
4,4'-Diamino-diphenylmethane 101-77-9 mga/kg < 0,002 a1 N.D.
3,3"-Dichlor-benzidine 91-94-1 mg/kg < 0,002 .| _N.D.
3,3"-Dimethoxy-benzidine 119-90- 4 mg/kg < 0,002 ) N.D.
3,3-Dimethyl-benzidine 119-93-7 mgkg |  <0,002 N.D.
3,3"-Dimethyl-4,4'-

diaminodip%wenylmethane Bac-atd 1 mg/kg i, u0 b E’Di
p-Keresidine et il 120-71-8 mglkg < 0,002 N.D.
4,4'-Methylen-bis(2-chloraniline) 101-14-4 | mglkg | < 0,002 N.D.
4,4'-Oxy-dianiline A 101-80-4 mgkg | < 0,002 N.D.
4,4'-Thio-dianiline = 139-65-1 mgkg | < 0,002 N.D.
o-Toluidine | 95-534 mgkg |  <0,002 N.D.
2,4-Toluenediamine 1 95-80-7 mg/kg | <0802 N.D.
2,4,5-Trimethyl-aniline | 137177 mg/kg ~ <0,002 N.D.
o-Anisidine 90-04-0 mg/kg < 0,002 N.D.
‘0-Aminoazobenzene ~ 60-09-3 mg/kg <0,002 N.D.
Ostatni detekované PAA | 9 | | PAA nedetekovany 5 -
Suma detekovanych PAA _ nE mgfkg S IR T R 7N

Poznamky k tabulce:

) Vlyjadieno jako mg sloucenrny na kg simulantu potravin.

2 Symbol ,<* znamena méné nez limit detekce analytické metody.

3 Limitni hodnoty dle némeckého predpisu BfR XXXVI.

4 Screening byl proveden pro tyto PAA: CAS No. 95-68-1, CAS No. 87-62-7, CAS No. 2243-62-1,
CAS No. 62-53-3, CAS No. 95-51-2, CAS No. 108-42-9, CAS No. 106-49-0, CAS No. 106-50-3,
CAS No. 823-40-5, CAS No. 121-69-7, CAS No. 6582-52-1, CAS No. 1208-52-2, CAS No. 6358-
64-1, CAS No. 95-82-9, CAS No. 94-70-2, CAS No. 2835-68-9, CAS No. 81-16-3, CAS No. 88-44-
8, CAS No. 49564-57-0, CAS No. 95-23-8, CAS No. 132-32-1, CAS No. 95-54- ,..QA\S No. 67014-
36-2, CAS No. 156-43-4, CAS No. 90-41-5, CAS No. 99-55-8

5 LOD (limit detekce) jednotlivych PAA je 0,005 mg/kg

N.D. = nedetekovatelné; limit detekce 0,002 mg/kg

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:

1. Atfest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.

2. Afest zastavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych a& jalia
predpist, avsak nejdéle do data platnosti Atestu. KA T £

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich piedpisti ;)?es[ nsn,ahrc{g‘uf postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy. \f%rovg m o ¢ g
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ATEST
C. 472114923-01

Balici papir LUKABROWN GAMMA (LBG)
‘vyluh destilovana voda, 20 °C / 24 hodin; 10 g f 250 ml

e e

3,3'-Dimethyl-4,4'-

anarnl aromatlcky amin (PAA)’ CAS {Jednotka M Vysledek méteni 2 Limit 3
PAA klasifikované jako karcmogeny ve tfidéch 1A a 1B v nafizeni EU 1272/2008
4-Amino-biphenyle 92-67-1 | malkg < 0,002 N.D. |
Benzidine ! 92-87-5 | mglkg ~<0,002 N.D. |
4-Chlor-o-toluidine 95-69-2 mg/kg < 0,002 N.D. |
 2-Naphthylamine ) ) 91-59-8 mg/kg < 0,002 N.D.
o-Aminoazotoluene 97-56-3 “mglkg < 0,002 X MO

p-Chlor -aniline | 106-47-8 mg/kg < 0,002 N.D.
2,4-Diamino-anisole o | 615-05-4 mg/kg N < 0,002 N.D.
4,4'-Diamino-diphenylmethane 101-77-9 mg/kg i <0002 'N.D.
3,3"-Dichlor-benzidine 91-94-1 mg/kg < 0,002 N.D.
3,3"-Dimethoxy-benzidine 119-90-4 | mglkg _ < 0,002 N.D.
3,3'-Dimethyl-benzidine 119-93-7 | mglkg _ < 0,002 N.D: | |

_diaminodiphenylmethane = 838-86-0 m?’_’kg . E _0’002 ] D,
p-Keresidine 120-71-8 mg/kg < 0,002 N.D.
4,4'-Methylen-bis(2-chloraniline) - 101-14-4 mg/kg 7 < 0,002 N.D.
4,4'-Oxy-dianiline 7 101-80-4 mg/kg < 0,002 N.D.
4,4'-Thio-dianiline L 139-65-1 | mglkg < 0,002 N.D.
o-Toluidine | B 95-53-4 mg/kg < 0,002 | N.D.
2,4-Toluenediamine 95-80-7 mg/kg <0,002 N.D.
2,4,5-Trimethyl-aniline 137-17-7 | mglkg < 0,002 N

o-Anisidine ) 90-04-0 mg/kg <0,002 N.D.

o-Aminoazobenzene 60-09-3 mg/kg < 0,002 N.D.

Ostatnl detekované PAA

4)

" PAA nedetekovany 5

Suma detekovanych PAA RN

.

mg/ kg

R .

[ max. 0,01

Poznémky k tabulce:

2)
3)
4)

5)

N.D. = nedetekovatelné; limit detekce 0,002 mg/kg

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.

) Vyjadfeno jako mg slouéen:ny na kg simulantu potravin.

Symbol ,<" znamena méné nez limit detekce analytické metody.
Limitni hodnoty dle némeckého predpisu BfR XXXVI.

Screening byl proveden pro tyto PAA: CAS No. 95-68-1, CAS No. 87-62-7, CAS No. 2243-62- 1
CAS No. 62-53-3, CAS No. 95-51-2, CAS No. 108-42-9, CAS No. 106-49-0, CAS No. 106-50- 3
CAS No. 823-40-5, CAS No. 121-69-7, CAS No. 6582-52-1, CAS No. 1208-52-2, CAS No. 6358-
64-1, CAS No. 95-82-9, CAS No. 94-70-2, CAS No. 2835-68-9, CAS No. 81-16-3, CAS No. 88-44-
8, CAS No. 49564-57-0, CAS No. 95-23-8, CAS No. 132-32-1, CAS No. 95-54-5, CAS No. 67014-
36-2, CAS No. 156-43-4, CAS No. 90-41-5, CAS No. 99-55-8

LOD (limit detekce) jednotlivych PAA je 0,005 mg/kg T LABTS

2. Atest zistdvé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych {na bEj rislugnych
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu. Sl n/;’-,:,o‘
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi po3adavky narodnich nebo EU legislativnich predbfs&s est-nepghrazuje postupy a

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy. ~ -L_,;"_T,',iz
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ATEST
C. 472114923-01

Stanoveni Kathonu (CAS 55965-84-9) ve vyluhu dle CSN EN 645
Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M)

LD T AT Ltk | Jednotka | Vysledek méfeni ! | Limit?
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone Ve | ' '

s 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) (Kathon), pg/dm? <0,1 max. 25
QRS a80008 | Tal- g i [l b ) L == W R

~Balici papir LUKABROWN GAMMA (LBG)

FICE 7_ I;éit_ka '_ ) Jednotka Vysledek méfeni ! _ Limit
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone : :
s 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) (Kathon), Hg/dm? <0,1 max. 25
S plE s e R S B et u ) M SRR S e R AR il AR oY
Poznamky k tabulkam:
) Symbol ,< znamena méné nez detekéni limit metody.
2} Limitni hodnota dle némeckého pfedpisu BfR XXXVI
Vysledky zkousek specifickych migraci latek omezenych SML
7 _ Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M) T L e
Latka 2 Jednotka " | Vysledek méfeni? Limit ¥ |
Hil . Specifické migrace do destilované vody, 20 °C /24 h el ] o
Ethylenglykol, CAS 107-21-1 T : a
a diethylenglykol, CAS 111-46-6 malkg | S88E e
Diethanolamin, CAS 111422 | mghkg | 010002 | max. 0.8

Poznamky k tabulce:

) Vyjadreno v mg latky na kg simulantu pro migraéni pomér 60 cm?2 / 100 ml

) Symbol ,<" znamena méné nez detekéni limit metody. Vysledky jsou vyjadieny véetné rozsifené
nejistoty meéfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

®  Limitni hodnota dle Nafizeni komise (EU) 10/2011 v platném zné&ni

4 Suma t&chto latek vyjadiena jako ethylenglykol

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Alest zustavd v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych materiélii a norem nebo prislusnych
pledpist, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisi, Atest nenahrazufe postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
Strana 9 (celkem 15)
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Vysledky zkousek specifickych migraci latek omezenych SML v recyklovaném papiru

dle pozadavki némeckého BfR XXXVI

Poznamky k tabulkam:
1)

Vyjadieno v mg latky na kg simulantu pro migra&ni pomér 60 cm? / 100 ml
2 Symbol ,<" znamend méneé nez detekéni limit metody. Vysledky jsou vyjadieny véetné rozsiiené
nejistoty méfeni pro koeficient rozdifenf k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida

pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

¥ Limitni hodnota dle némeckého predpisu BfR XXXVI

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkous$enému.

) ~ Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M) _ i
Létka Jednotka | Vysledek méieni Limit 3

" ~ Specifické migrace do destilované vody, 20 °C/ 24 h

4,4"-bis(dimethylamino)benzofenon,

CAS 90-93-7 ] mg/kg o < 0,002 max. 0,01

Diethylhexyl phthalate, CAS 117-81-7 mg/kg <0,02 max. 1,5

Di-n-butyl phthalate, CAS 84-74-2 mg/kg <0,02 oA

Diisobutyl phthalate, CAS 84-69-5 mg/kg <0,02 . Pl

Benzofenon, CAS 119-61-9 mg/kg <0,02 max. 0,6
 Bisfenol A, CAS 80-05-7 mg/kg | <0,01 max. 0,05
7§isf‘enol S, CAS 80-09-1 h 7 | mglkg 0,005+0,001 max. 0,05

7 AT iy i Balici papir LUKABROWN GAMMA (LBG =] | |

Latka Jednotka "'|  Vysledek méFeni Limit ¥
) Specifické migrace do destilované vody, 20 °C 124 h

4,4’-bis(dimethylamino)benzofenon, | ' -3

CAS 90-93-7 | mg/kg < 07,7002 max. 0,01
 Diethylhexyl phthalate, CAS 117-81-7 mg/kg <0,02 max. 1,5 |

Di-n-butyl phthalate, CAS 84-74-2 mgl/kg < 0,02 —
Diisobutyl phthalate, CAS 84-69-5 mg/kg I <0,02 Vel

Benzofenon, CAS 119-61-9 mag/kg < 0,02 max. 0,6
Bisfenol A, CAS 80-05-7 mg/kg w < 0,01 max. 0,05

Bisfenol S, CAS80091 | mgkg |  0,004:0001 | max.0,05

2. Atest zustdvé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych materidlii a norem nebo prislunych

pledpistl, avdak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se na vyrobel vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpisi, Atest nenahrazuje postupy a

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
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Stanoveni diisopropylnaftalenu
Ballcl paplr LUKABROWN ALPHA/ M (LBAIM)

e T Ty {anee S S e e e —

Parametr Jednotka Vysledek méieni Nejistota 2

Obsah diisopropylnaftalenu mglkg susiny 1,08 0,12

Speclflcka migrace diisopropylnaftalenu
_do MPPO 3), (40£2) °C /10 dni o Ly n A T -

mg/dm2 <0 002 -

Balici papir LUKABROWN GAMMA {(LBG)

S S ERRIE = =

Parametr = | Jednotka Vysledek méfeni Nejistota 2
Obsah dnsopropylnaftarenu mg!kg susiny 2,87 0,31
Specificka migrace diisopropylnaftalenu 5 i : R
doMPPO9), (402)°C/10dni | MM | <0002 | - |

Poznamky k tabulkam:

) Symbol ,<" znamena méné nez detekéni limit metody

2 Rozsifena nejistota méfeni pro koeficient rozéiieni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

3 Modifikovany polyfenylenoxid

Celkova migrace do simulantli potravin
Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M (LBA/M)

) Simulant, - Jediotka Vysledek méreni " Analytlcka Limit ¥
podminky migrace _ Jednotlivé vysledky Pramér toleranqe 2 i
MPPO 4),__(4(_)74_-2)"7C_I_HQ dni i mg;’dm2 ) <2; <2 <2 i <2 o 1 T 53 BN 10
) Bahcn paplr LUKABROWN GAMMA (LBG) 3 LeTE =
‘Simulant, Vysledek méfeni? | Analyticka|
podminky migrace J_ednotka Jednotlivé vysledky | Priamér |tolerance & L|ml|tﬂw
MPPO %, (40£2)°C/10dni | mg/dm? | <2;<2<2 | <« | 3 10 |||

Poznamky k tabulkam:
) Symbol ,<" znamena méné nez limit kvantifikace metody (LOQ).

2} Analyticka tolerance dle CSN EN 1186-1, &lanek 12.3

3 Limitni hodnota dle vyhlasky &. 38/2001 Sb. v platném znéni a dle Nafizeni Komise (EU) &. 10/2011
v platném znéni. o L

4 Modifikovany polyfenylenoxid

Podminky pouZitl Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému. E
2. Alest zistévd v platnosti, pokud nedojde ke zménédm vyrobn/ techn og pof:sz
pledpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi pozadavky ndrodnich nebo EU Ieg:siajfwn(ch pﬁedprsu Atesr nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbyiné k posouzeni shody s témito pfedpisy. et
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ATEST
C. 472114923-01

Viysledky pfevzaté z protokolu & 472114923-02
Vysledky hodnoceni pfenosu antimikrobialnich latek dle CSN EN 1104
Balici papir LUKABR_OWN ALPHA/ M (LBA/M)

zkusebni suspenze spor zku$ebni mikroorganismus
Bacillus subtilis (BGA) spore suspension Aspergillus niger, CCM 8155
Zadna inhibi¢ni z6na - Zadna inhibiéni zéna -
bez pfenosu ve vodé rozpustnych bez pifenosu ve vodé rozpustnych
antimikrobialnich latek antimikrobialnich latek

Balici papir LUKABROWN GAMMA (LBG)

zku$ebni suspenze spor zkusebni mikroorganismus
Bacillus subtilis (BGA) spore suspension Aspergillus niger, CCM 8155
#4dna inhibicni zona - »adna inhibiéni zona -
bez pienosu ve vodé rozpustnych bez pfenosu ve vodé rozpustnych
antimikrobialnich latek antimikrobialnich latek

- -~
e T

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zistdvé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobnl technologie, pouZitych materiall a norem nebo pfislugnych
predpist, av$ak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahujl dal3l poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich pfedpist, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
Strana 12 (celkem 15)




INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.

A e ©
I : @ tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
NS Zku$ebni laboratoi D2

ATEST ¢&. 472114923-01

Popis a identifikace vzorku

Evidenéni €islo ITC | Oznaceni vzorku zakaznikem Popis predlozeného vzorku
Balici papir LUKABROWN ALPHA R .
14923/ (LBA) Hneédy paplir ve formé pfifezl A4

Plodna hmotnost: 65 g/m? =Viziaprazek £ 4

Balici papir LUKABROWN ALPHA/ M
14923/2 (LBA/M)

Plosna hmotnost: 60 g/m?

Balici papir LUKABROWN GAMMA
14923/3 (LBG)

Plo$na hmotnost: 35 g/m?

Hné&dy papir ve formé pfifezl A4
- viz obrazek ¢&. 2

Hnédy papir ve formé piifez( A4
- viz obrazek €. 3

Souéasné se vzorky zakaznik dodal informace o sloZzeni a receptufe jednotlivych vyrobkil a
bezpeénostni listy surovin. Vzhledem k velmi podobné receptufe vdech predloZzenych vzorkil byly
zkousky v celém legislativné poZzadovaném rozsahu provedeny pouze na papiru LBA/M jako typovem
zastupci vyrobkové rady. U vzorku papiru LBG byly provedeny vybrané zkousky hodnoceni zdravotni
bezpecnosti.

Zadani

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vyrobku dle Vyhladky MZd CR 38/2001 Sb. ze dne 19. 1. 2001 o
hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znéni,
v souladu se Zakonem 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond v platném znéni a dle pozadavk(l Némeckého doporuéeni BfR XXXVI Papir a lepenka pro
potraviny.

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vychazi z evropské legislativy ve smyslu Nafizeni evropského
parlamentu a Rady ES 1935/2004 o materialech a pfedmétech uréenych pro styk s potravinami.

Odborna stanoviska a interpretace:
Hodnocené vyrobky ,Balici papiry: LUKABROWN ALPHA (LBA), LUKABROWN ALPHA/ M
(LBA/M) a LUKABROWN GAMMA (LBG)“ jsou ur&eny pro piimy kontakt s potravinami.

Pozadavky na vyrobky uréené ke styku s potravinami jsou dané VyhlaSkou ministerstva zdravotnictvi
¢. 38/2001 Sh. ve znéni pozdéj$ich predpisil (dale vyhl. 38) a Nafizenim Evropského parlamentu a
rady 1935/2004 (dale nafizeni 1935). Zadavatel dale pozadoval hodnoceni dle pozadavkil Némeckého
doporuceni BfR XXXVI Papir a lepenka pro potraviny (dale BfR XXXVI).

Obecné pozadavky — vyhl. 38, nafizeni 1935, BfR XXXVI
Vyrobky uréené pro styk s potravinami musi byt vyrobeny tak, aby za obvyklych nebo predvidatelnych

podminek pouziti neuvoliiovaly své slozky do potravin v mnozstvich, ktera by mohla ohrozit zdravi lidi
nebo zpUsobit nepfijatelnou zménu ve slozeni potravin nebo zplsobit zhor§eni organoleptickych
vlastnosti potravin. Provedenymi zkou$Skami bylo prok&zano, Z?e hodnocené vzorky za podminek
zkousek nezplsobuji zhor$eni organoleptickych vlastnosti potravin (viz tabulky na strané 3 tohoto
atestu). Uvolhovani slozek je diskutovano dale.

PoZadavky na vyrobky z papiru —vyhl. 38

e Vstupni suroviny, piisady, pomocné a jiné latky (§ 21, odst. 1) — splnéni pozadavku neni
soucasti tohoto atestu.

e Papirové obalové materialy mohou dosahovat nejvy$si vihkost 8 % - spinéni pozadavku bylo
prokazano zkouskou — viz tabulky na strané 4 tohoto atestu.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Afest zustavd v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialii a norem nebo pfislusnych
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal3i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisii, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
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o Opakované pouziti papirovych oballl pro pfimé baleni potravin se nepfipousti — opakované
pouziti se nepredpoklada.

e Vyrobky z papiru, kartonu, lepenky musi vyhovovat hygienickym poZadavkiim uvedenym
v oddilu 4 pfilohy €. 12. Splnéni pozadavkil bylo ovéfovano zkouskami a vSechny vysledky
provedenych zkou$ek vyhovuji pozadavkim vyhl. 38. Vysledky zkousek jsou uvedeny v
tabulkach na strané 4 tohoto atestu.

Pozadavky na vyrobky z papiru — BfR XXXVI

e Do vodného vyluhu pfipraveného za studena nesmi z hotovych vyrobkil pfechézet vice nez
0,005 mg/l kadmia, 0,01 mg/l olova a 1 mg/l hliniku. Sestimocny chrém nesmi byt
detekovatelny. Spinéni pozadavki bylo prokdzano zkouskou — viz tabulky na strané 5 tohoto
atestu.

e Hotovy vyrobek nesmi pfi kontaktu s potravinou vykazovat konzervaéni Ucinky (viz pozadavky
DIN EN 1104: Stanoveni pfenosu antimikrobialnich latek). Splnéni poZzadavku bylo prokazano
zkouskou — viz vysledky uvedené na strané 12,

e Do vodného vyluhu pfipraveného za studena nesmi z hotovych vyrobk( prechazet vice nez 1
mg/dm? formaldehydu a 1,5 mg/dm? glyoxalu. Spinéni poZadavki bylo prokazano zkouskami
— viz vysledky uvedené v tabulkach na stranach 4 a 6.

o Extrakt kone¢ného vyrobku nesmi obsahovat vice nez 25 pg/dm? smeési 5-Chloro-2-methyl-
3(2H)-isothiazolone s 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) (Kathon), CAS 55965-84-9. Spinéni
pozadavku bylo prokazano zkou$kou — viz vysledky uvedené v tabulkach na strané 9.

e Pozadavky na opticka zjasfiovadla: Opticka zjasfiovadla nesmi migrovat do potravin — splnéni
pozadavku bylo prokazano zkouskou dle CSN EN 648 — viz vysledky uvedené v tabulkach na
strané 6.

e Primarni aromatické aminy se nesmi uvolfiovat z hotového vyrobku do simulantu potravin
v detekovatelném mnozstvi pfi detekénim limitu 0,01 mg/kg simulantu. Kromé toho primarni
aromatické aminy klasifikované jako karcinogeny ve tfidach 1A a 1B nafizeni CLP (ES) &.
1272/2008 nesméji byt uvolfiovany jako samostatné latky pfi detekénim limitu 0,002 mg / kg
simulantu — spInéni poZzadavkt bylo prokazano zkouskami — viz vysledky uvedené v tabulkach
na stranach 7 a 8.

e Dle pfilohy k doporuéeni XXXVI je tfeba u vyrobkii z recyklovanych vlaken sledovat specifickou
migraci latek uvedenych v tabulce této pfilohy. U vzorkl(l byly ovéieny specifické migrace
v8ech uvedenych latek do destilované vody a vysledky jsou uvedeny v tabulkach na stran& 10
a 11. Obsah diisopropylnaftalenu byl stanoven ve hmoté koneé&ného vyrobku i po migraci do
simulantu MPPO. Vsechny hodnoty specifickych migraci splfiuji poZzadované limity.

U vzorkl byly dale ovéfeny specifické migrace latek omezenych dle pfilohy | k Nafizeni Komise (EU)
10/2011, jejichz pfitomnost ve vyrobcich vyplynula z dokumentace k pouzitym surovinam dodané
zakaznikem:

- Ethylenglykol, CAS 107-21-1 a diethylenglykol, CAS 111-46-6, SML(T)=30 mg/kg (vyjadfeno jako
ethylenglykol);
- Diethanolamin, CAS 111-42-2, SML=0,3 mg/kg

Vysledky zkouSek specifickych migraci téchto latek véetn& podminek migrace jsou uvedeny
v tabulkach na stran& 9 tohoto atestu. VSechny naméfene hodnoty specifickych migraci vyhovujl
pozadovanym limitnim hodnotam.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zlistava v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobnl technologie, pouZitych materidli a norem nebo pfisiudnych
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisi, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
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Odborna stanoviska a interpretace provedl:
Ing. Sarka Kopedkova, dne 22. 2. 2022

Zavér

Srovnani zjisténych hodnot viastnosti vzork( s limity Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi &. 38/2001
Sb. v platném znéni, Némeckého doporuéeni BfR XXXVI a &lankem 3 Nafizenl Evropského
parlamentu a rady 1935/2004 a vyhodnoceni konformity vzorku s témito piredpisy je uvedeno na strané
1 tohoto Atestu.

Ing. Daniel Vit
vedouci laboratofe analytické
chemie a mikrobiologie

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zstavéd v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materialii a norem nebo pfisludnych
predpistl, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal8i poZadavky nédrodnich nebo EU legislativnich pfedpisii, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
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