ITC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZKUSEBNi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVi

vystavuje

ATEST
€. 472116681-01

na vzorek:
Sacky s potiskem vyrobené z papiru
LUKABROWN ALPHA (LBA)

zadavatele:
Balsac papermill S.r.o.
Lukavice 21, 789 01 Zabteh, IC: 01610368

Vvhodnoceni stanovenych parametrt vzorku:

Hodnocené technické parametry uvedené na stranach 3 aZ 10 tohoto atestu vyhovuiji
hygienickym pozadavkim na vyrobky z papiru danym Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi
Ceské republiky & 38/2001 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znéni pozdéjsich predpisti a Némeckym doporugenim BfR XXXVI
Papir a lepenka pro kontakt s potravinami (véetné pozadavku pro recyklovany papir).

Hodnoceny vzorek nezpusobuje zhorseni organoleptickych viastnosti potravin.

Hodnoceny vzorek spliiuje obecné poZadavky dané é&élankem 3 Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady 1935/2004 o materidlech a predmétech uréenych ke styku s potravinami.
Atest byl vystaven na zakladé akreditovanych zkuebnich protokolt & 472114923-01 vydaného
dne 22. 2. 2022 a ¢&. 472116681-01 vydaného dne 17. 8. 2023 a zkusebniho protokolu ¢&.
472114923-02 vydaného dne 22. 2. 2022.

Datum vystaveni: 17. 8. 2023
Platnost atestu do: 31. 8. 2026

" Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci zkuSebni laboratoie

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Atest z(stdvd v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouZitych materidli a norem nebo pfislusnych
Ppredpisii, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i pozadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 1 (celkem 13)
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ATEST
€. 472116681-01

Predlozeny vzorek:

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Atest zistéva v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialt a norem nebo prisludnych
predpisu, av§ak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsf poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
Strana 2 (celkem 13)
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ATEST
C. 472116681-01

Stanovené hodnoty:

Vysledky prevzaté z protokolu ¢. 472116681-01
Hodnoceni organoleptickych vlastnosti

Sackv s potiskem ﬂrobene z _pa plru LBA

| Modelova latka N i I el R
| Hodnotitel €. | Jednotka Pach Chut’ Pach Chut’ Pach |
] 1 stupef 0 0 0 0 1 .‘
I 2 stupeii 0 0 0 0 1,5
] 3 stupefi 0 0 0 0 1,5
I 4 stupefi 0 0 0 0 2 (chemicky) |
| 5 stupef 0 0 0 0 1 |
6 stuperi 0 0 0 0 1,5 :
| Pramér stupeii | 0 0 0 0 1,5 :'

Stupmce pro hodnocem cuzorodeho pachu a chuti:

0 = pach nebo chut neni postfehnutelny

1 = pravé postiehnutelny pach nebo chut (je velmi tézké je definovat)
2 = slabé postiehnutelny pach nebo chut

3 = jasné postiehnutelny pach nebo chut’

4 = siiny pach nebo chuf

Dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 nesmi vyrobky (materialy) zpUsobit
zhorSeni organoleptickych viastnosti potravin.

Podminky pouzZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Afest zistavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidlii a norem nebo pfislunych
predpisu, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
Strana 3 (celkem 13)
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ATEST
€. 472116681-01

Vysledky stanoveni parametri pro hodnoceni papiru
dle pozadavku prilohy €. 12 k vyhlasce &. 38/2001 Sb.

Vysledky prevzaté z profokolu ¢. 472114923-01
Ballm paplr LUKABROWN ALPHA (LBA!

: Parametr g Jednotka Vysledek méfeni ! Limit 2

. Vlhkost % hm. 7,11£0,03 . max. 8,0

_' Obsah PCB celkem 3 ' mg/kg susiny <0,20 C max.2,0

. Obsah polychlorovanych fenolll # mg/kg susiny < 0,05 . max. 0,05 '

| Obsah PAU 9 mg/kg susiny | <0,01 max. 0,05 |

' Obsah latek ve vyluhu za studena (20 dm? / 1000 ml destilované vody, (20£2) °C / 24 hodin) |

' Formaldehyd mg CHz0/ dm? < 0,01 r’::: 10' ’3 9, i

' Celkovy dusik ~ mgN/dm? <0,03 . mex.02 |

| Dialkylestery kyseliny ftalové (celkem) © mg/dm? < 0,02 max. 0,20

'_ Fenolické slouceniny mg fenolu/dm? < 0,01 max. 0,05
Opticke zjasiovaci prostfedky popis -9 | ﬂuor:::lTo' vat

- rtut’ mg/kg susiny < 0,05 _ max. 0,3

. kadmium mg/kg sudiny < 0,05 .~ max.05 |

. chrom mg/kg susiny < 0,05 max. 0,1 |

i olovo . mg/kg susiny < 0,05 . max.3,0 |

| arzén mg/kg susiny < 0,05 | max.30 |

Vysledky pfevzaté z protokolu &. 472116681-01
Sacky s Qotlskem vvrobene z pagnru LBA

! Parametr Jednotka _J Vysledek méFeni " Limit 2

| Vihkost % hm. 5,83+0,04 . max.8,0

| Obsah latek ve vyluhu za studena (20 dm? / 1000 mi destilované vody, (2012) °C / 24 hodin)

' Primarni aromatické aminy mg/dm2 -8 ~_max. 0,002 |

| rtut | mg/kg susiny | <0,05 . max.03 |

. kadmium . mg/kg susiny < 0,05 | max. 0,5 |

. chrom ~mg/kg susiny < 0,05 . max.0,1 |

' olovo ~ mglkg susiny <0,05 . max.3,0 |

" arzén mg/kg susiny < 0,05 /ma&',’i"ﬂ" ;o
L ’ -l - —CemLRARO N

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: Bl
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Alest zdstava v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych materidli a norE\m qebo phsh.»fﬂyoh ,-‘{ |
pfedpisi, avsak nejdéle do data platnosti Atestu. /o
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisti, Atest nenébrazu;e posfupy /a~
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy. £
Strana 4 (celkemn 13) e I
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ATEST
€. 472116681-01

Poznamky k tabulkam:

W Symbol ,<“ znamena méné& nez deteké&ni limit metody; vysledek je vyjadren v&etné rozdifené
nejistoty méfeni pro koeficient rozsiteni k = 2, co# pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti piblizné 95%

2 Limitni hodnoty dle Vyhlagky MZd GR &. 38/2001 Sb. v platném zné&ni

¥ Polychlorované bifenyly — suma kongenerti 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180

4 Polychlorované fenoly vyjadiené jako pentachlorfenol

9 PAU = polycyklické aromatické uhlovodiky; suma latek: benzo/b/fluoranthen, benzo/kffluoranthen,
benzo/a/pyren, dibenzo/a,h/anthracen, benzo/g,h,i/perylen, indeno/1,2,3-c,d/pyren vyjadiené jako
benzo/a/pyren

® Suma dibutylftalstu  (DBP), di-2-ethylhexylftalatu  (DEHP),  diisodecylftalatu (DIDP),
benzylbutylftalatu (BBP), diisononylftalatu (DINP), di-n-oktylftalatu (DNOP)

7 Limit dle némeckého doporuéeni BfR XXXVI Papir a lepenka pro kontakt s potravinami

8 Provedena alternativni zkougka — viz tabulky na stranach 6 a 7

Vysledky stanoveni parametri pro hodnoceni papiru

dle poZadavkia némeckého predpisu BfR XXXVI

Vysledky stanoveni kovii ve vViuhu pfipraveném dle CSN EN 645
Vysledky pfevzaté z protokolu &. 472114923-01

Balici papir LUKABROWN ALPHA (LBA)

_ Parametr Jednotka Vysledek méfeni ! Limit 2
| Cd - kadmium mg/vjluhu <0001 . max. 0,005

Cr - chrom mg/l vyluhu < 0,005 ' nedetekovatelny |
| Pb-olovo . mg/lvyiuhu < 0,005 . max. 0,01 |
| Al - hlinik mg/l vyluhu 1 0,250,07 max. 1,0

Poznamky k tabulce:

" Symbol <" znamena méné nez detekéni limit metody; vysledek je vyjadien véetné rozsirené
nejistoty méfeni pro koeficient rozsiteni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%

2 Limitni hodnota dle BfR XXXVI Papir a lepenka pro styk s potravinami

Podminky pouZiti Atestu a souvisgjici informace: e, S
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému,
2. Afest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiéli a norem nebo prislusnych
piedpisi, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky nédrodnich nebo EU legislativnich pledpist, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbyiné k posouzeni shody s témito predpisy.
Strana 5 (celkern 13)
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ATEST
C. 472116681-01

Stanoveni stalosti papirii dle CSN EN 648 — fluorescence
ostup A pro dlouhodoby styk
Vysledky prevzaté z protokolu & 472114923-01

Ballcl gaplr LUKABROWN ALPHA ( L§A]

p— s - =— e E—

Simulant Jednotka Vysledek méFeni
Destilovana voda stupef _ 5
3% kyselina octova stuperi 5
Alkalicky solny roztok (pH 8,6) _ stupen | 5
| Olivovy olej stupen 5
J Limit ? ~ stupef | _ Min. 5

Poznamky k tabulce:

) Stupefi 5 odpovida nulovému obsahu fluorescenénich zjasiiovacich prostfedkl pfeneseného na
filtrani papiry = dobra stalost.
2 Limitni hodnota dle BfR XXXV Papir a lepenka pro styk s potravinami

Stanoveni glyoxalu die DIN 54603 ve vyluhu die CSN EN 645
Vysledky pfevzaté z protokolu & 472114923-01

Balici papir LUKABROWN ALPHA (LBA)

Parametr Jednotka Vysledek méfeni ) Nejlstota 2 Limit¥
mg/dm? 0,0016 0,0003 max. 1,5 |

| Obsah glyoxalu — . 1 ~—
o mg/kg susiny 2,70 _ 040 - -

Poznamky k tabulce:

) Symbol ,<* znamena méné nez detekéni limit metody

2 Rozsifena nejistota méfeni pro koeficient roz&ifeni k = 2, coZ pro normaini rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%

¥ Limitni hodnoty dle BfR XXXVI Papir a lepenka pro styk s potravinami

Celkova migrace do simulantii potravin
Viysledky pfevzaté z protokolu & 472114923-01

Balici papir LUKABROWN ALPHA (LBA)

- Simulant, | Vy_sled_ek méféni U ' Aﬁalytické e
podminky migrace pmotRe Jednotlivé vysledky Pramér tolerance ? Ll
| MPPO 4, , (40£2)° C/1O dni ~ mg/dm2Z <2; <2; <2 <2 3 10
Poznamky k tabulce: ==
) Symbol ,<“ znamena méné nez limit kvantifikace metody (LOQ). '_/ \LABOAN
2 Analyticka tolerance dle CSN EN 1186-1, &lanek 12.3 - N\

3 Limitni hodnota dle vyhlasky &. 38/2001 Sb. v platném znéni a dle Naiizeni Komlse (EU) é 10!2011 ‘._
v platném znéni. { f = AlE, '
4 Modifikovany polyfenylenoxid \ 5 \
Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému, e S 5 )
2. Atest zastava v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouZitych materigli a norem. nebs pnslu;nfch
predpisu, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky nérodnich nebo EU legisiativnich predpist, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy.
Strana 6 (celkem 13)
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ATEST
¢. 472116681-01

Vysledky stanoveni obsahu priméarnich aromatickych aminti
Vysledky pfevzaté z protokolu &. 472116681-01
Sacky s potiskem vyrobené z papiru LBA
vyIuh destllovana voda 20 °C/24 hodln 10 g / 250 mI

' Primarni aromatlcky amin (PAA) CAS Jednotka J Vysledek méfeni 2 L|m|t )
,| PAA klasifikované jako karcmogeny ve tridach 1A a 1B v nafizeni EU 1272/2008
| 4-Aminobifenyl . 92-67-1 mgkg | < 0,002 N.D.
ﬂ Benzidin | 92-87-5 = mglkg < 0,002 N.D.
| 4-Chlor-o-toluidin | 95-69-2  mgkg < 0,002 . ND.
| 2-Naftylamin | 91-59-8  mghkg <0,002 ~ ND.
| o-Aminoazotoluen 97-56-3  mg/kg < 0,002 . N.D.
p-Chloranilin - 106-47-8 mg/kg < 0,002 . NbD.
'! 2,4-Diaminoanisol . 615-054 mg/kg < 0,002 . N.D.
' 4,4'-Diaminodifenylmethan . 101-77-9 mg/kg < 0,002 . ND.
' 3,3'-Dichlorbenzidin | 91-94-1 mg/kg < 0,002 . N.D.
' 3,3'-Dimethoxybenzidin | 119-90-4 mg/kg < 0,002 | N.D.
3,3'-Dimethylbenzidin - 119-93-7 mg/kg < 0,002 . N.D.

'3,3"-Dimethyl-4,4'-

| diaminodifenylmethan _ gt | mg/kg | A —
| p-Kresidin - 120-71-8 = mglkg < 0,002 N.D.
| 4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) 101-14-4 = mg/kg < 0,002 N.D.
| 4 ,4'-Oxydianilin | 101-80-4 mg/kg < 0,002 . N.D.
l | 4,4'-Thiodianilin | 139-65-1 mg/kg < 0,002 | N.D.
| o-Toluidin | 95-53-4 mgkg < 0,002 | N.D.
| 2,4-Toluendiamin | 95-80-7 mg/kg < 0,002 . N.D.
2,4,5-Trimethylanilin - 137-17-7 mg/kg < 0,002 N.D.
| o-Anisidin 90-04-0 @ mgkg | < 0,002 N.D.
' | p-Aminoazobenzen 60-09-3 mg/kg < 0,002 ~ ND.
| Ostatni detekované PAA | 4 - ' PAA nedetekovany 5 -
. Suma detekovanych PAA mg/kg - max. 0,01

Poznamky k tabulce:

" Vyjadreno jako mg slougeniny na kg simulantu potravin.

2 Symbol ,<“ znamena méné nez limit detekce analytické metody.

3 Limitni hodnoty die némeckého piedpisu BfR XXXVI.

4 Screening byl proveden pro tyto PAA: CAS No. 95-68-1, CAS No. 87-62-7, CAS No. 2243-62-1,
CAS No. 62-53-3, CAS No. 95-51-2, CAS No. 108-42-9, CAS No. 106-49-0, CAS No. 106-50-3,
CAS No. 823-40-5, CAS No. 121-69-7, CAS No. 6582-52-1, CAS No. 1208-52-2, CAS No. 6358-
64-1, CAS No. 95-82-9, CAS No. 94-70-2, CAS No. 2835-68-9, CAS No. 81-16-3, CAS No. 88-44-
8, CAS No. 49564-57-0, CAS No. 95-23-8, CAS No. 132-32-1, CAS No. 95-54-5, CAS NQ’ 6/014-""
36-2, CAS No. 156-43-4, CAS No. 90-41-5, CAS No. 99-55-8 3 o

% LOD (limit detekce) jednotlivych PAA je 0,005 mg/kg [/

N.D. = nedetekovatelné; limit detekce 0,002 mg/kg Ny

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému. \

2. Atest z(istava v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouZitych materialii a norem ﬁebfs pffsqunycr}; .." /

predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpisti, Atest nenahrazu;e poswpya # e

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy.
Strana 7 (celken 13)
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ATEST
¢. 472116681-01

Stanoveni stalosti papird dle EN 646 — pfenos barvy
Vysledky pfevzaté z protokolu & 472116681-01

Sécky s potiskem vyrobené z papiru LBA
- éerna a Zluta barva potisku

postup A pro diouhodoby styk (23 °C / 24 h)

e e e B Vysledek méfeni |
.Slmulant_ 7 a2 Il Jgd.notka . stranas poti;ykem strana bez potisku |
léstilované voda _ stupent | 5 | 5 .
3% kyselina octova | stuperr | 5 | 5
Alkalicky soiny roztok (pH8,6) | stupedi | 3 (demabarva) | 5
Olivovy olej _ stupenn | i 5
| : LSS, Limit 2 wl N st_qpe_ﬁ | ] - i _f__" __'_‘___=I\_/|in. 5 |
Sacky s potiskem vyrobené z papiru LBA
- ¢erna a zluta barva potisku
postup B pro stfednédoby styk (23 °C/4 h)
J Simulant Jednotka = Yﬁsledek_r_ljl_éfgp_i L =T ﬂ'
: ol A | . strana s potiskem | strana bez potisku
Alkalicky solny roztok (pH 8,6) . stupefi | 5 | 5 |
_Limit? | suped | - = ___Mns |
Sacky s potiskem vyrobené z papiru LBA
- éerveno-hnéda barva potisku
postup A pro dlouhodoby styk (23 °C / 24 h)
| - > v - |
ﬁ‘ Simulant Jednotka — YySIede“l-"m—e'@ﬂ'—ﬂ—‘—"—r' —=
{ ) : 2 P T ____strana s potiskem | strana bez potisku |
Destilovana voda stupen = 5 | 5
3% kyselina octova | stupen | 5 5
Alkalicky solny roztok (pH 8,6) | stupedit | 5 . 3 S !
Olivovy olej | stupen | 5 | 5 g
il Limit® | stupen | - | Mns5 |

Poznémk_y k tabulkam:

) Stupef 5 $edé stupnice odpovida dobré stalosti, tj. nedochazi k Zadnému zapousts
filtracnich papird.

2 Limitni hodnoty dle BfR XXXVI Papir a lepenka pro styk s potravinami

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: NP N
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému. “"\ -.,, -
2. Atest ziistavd v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouzitych materidli a norem nebo priskuéayeti”
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky ndrodnich nebo EU legislativnich predpisi, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy.
Strana 8 (celkern 13)
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ATEST
C. 472116681-01

Vysledky pfevzaté z protokolu &. 472114923-01

Stanoveni Kathonu (CAS 55965-84-9) ve vyluhu dle CSN EN 645
Ballm Qagw LUKABROWN ALPHA (LBA}

[ | Litka | Jednotka | Vysledek méfeni? | Limit?
| 5-Chloro-2- -methyl- 3(2H)-|soth|azolone |
| s 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) (Kathon), pg/dm?2 <0, max. 0,5 |

| CAS 55965-84-9 i |

Poznamky k tabulce: s
7 Symbol ,<* znamena méné nez detekéni limit metody.
2 Limitni hodnota dle némeckého piedpisu BfR XXXVI

Vysledky zkousek specifickych migraci latek omezenych SML
BalICI paplr LUKABROWN ALPHA {LBA}

g — - — —

Latka | Jednotka 1 ) Vysledek méfeni 2 “ - Limit 3

Specifické mlgrace do destilované vody, 20°C /24 h

Ethylenglykol, CAS 107-21-1 ) .
' a diethylenglykol, CAS 111-46-6 mg/kg it S0

Diethanolamin, CAS 111-42-2 mgkg 0,10£0,02 max. 0,3

Poznamky k tabulce:

" Vyjadieno v mg latky na kg simulantu pro migraéni pomér 60 cm?2 / 100 ml

2 Symbol ,<* znamenad meéné nez detek&ni limit metody. Vysledky jsou vyjadieny véetn& rozsirené
nejistoty mefeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

3 Limitni hodnota dle Natizeni komise (EU) 10/2011 v platném zné&ni

4 Suma téchto latek vyjadiena jako ethylenglykol

Vysledky pfevzaté z protokolu &. 472114923-02
Vysledky hodnoceni pfenosu antimikrobialnich latek dle CSN EN 1104
Ballcl papir LUKABROWN ALPHAI M (LBA)

zkusebnl suspenze spor zkuSebni mlkroorgamsmus
Bacillus subtilis (BGA) spore suspension Aspergillus niger, CCM 8155
Zadna inhibi¢ni z6na - Zadna inhibiéni zéna -
bez pfenosu ve vodé rozpustnych bez pifenosu ve vodé rozpustnych
antimikrobialnich Iatek antimikrobialnich latek
e — i : S S—

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: 1 ]
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Atest z(stava v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouZitych materiéli a norém rrabo pﬂsfuénfch
predpisit, avéak nejdéle do data platnosti Atestu. 28
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, Atest nenahrazfde postupy a
dokumenty nezbyiné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
Strana 9 (celkem 13)



TG

ATEST
€. 472116681-01

Vysledky pfevzaté z protokolu &. 472114923-01

Vysledky zkousek specifickych migraci latek omezenych SML v recyklovaném papiru
dle poZadavkii némeckého BfR XXXVI

_ Balici papir LUKABROWN ALPHA (LBA) _

| Latka J‘_’gdnotka 1’] Vysledek méfeni 2 Limit ¥
N Specifické migrace do destilované vody, 20°C /24 h

' 4,4’-bis(dimethylamino)benzofenon,

mg/kg < 0,002 max. 0,01 |

' CAS 90-93-7 _ . _ _ |
. Diethylhexyl phthalate, CAS 117-81-7 . mglkg < 0,02 | max.1,5 |
| Di-n-butyl phthalate, CAS 84-74-2 mg/kg < 0,02 '
| Diisobutyl phthalate, CAS 84-69-5 . mgkg | <0,02 [ [Mexa0:3

| Benzofenon, CAS 119-61-9  mglkg <0,02 . max.06 |
| Bisfenol A, CAS 80-05-7 . mg/kg <0,01 - max.0,05 |
'_ Bisfenol S, CAS 80-09-1 mg/kg 0,005+0,001 max. 0,05 |

Poznamky k tabulce:

' Vyjadfeno v mg latky na kg simulantu pro migragni pomér 60 cm2/ 100 ml

3 Symbol ,<“ znamena méné nez detekeni limit metody. Vysledky jsou vyjadfeny véetné rozsifené
nejistoly méfeni pro koeficient rozditeni k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

3 Limitni hodnota dle némeckého predpisu BfR XXXVI

Stanoveni diisopropylnaftalenu

Balici papir LUKABROWN ALPHA (LBA)

| Parametr Jednotka Vysledek méfeni Nejistota 2
Obsah diisopropylnaftalenu mg/kg susiny 1,08 0,12

: Specificka migrace diisopropylnaftalenu'
|_do MPPO 3, (40+2) °C / 10 dni

mg/dm? < 0,002 -
Poznamky k tabulce:
" Symbol ,<* znamena méné nez detek&ni limit metody
3 Roz$ifena nejistota méfeni pro koeficient roziteni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

3 Modifikovany polyfenylenoxid

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: h S
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému. e
2. Atest zustavé v platnosti, pokud nedajde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych materidl a norem nebo piisiusnych
pfedpisd, avéak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i pozadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisti, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
Strana 10 (celken 13)



INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zkusebni laborator D2
ATEST ¢&. 472116681-01
Popis a identifikace vzorki
Identifikaéni €. ITC | Oznaéeni vzorku zakaznikem Popis predloZzeného vzorku
Sacky s potiskem vyrobené z papiru
16681/1a LUKABROWN ALPHA
— Zluta a ¢erna barva potisku viz obrazek €. 1 na strané 2
Sacky s potiskem vyrobené z papiru tohoto atestu
16681/1b LUKABROWN ALPHA
— &erveno-hnéda barva potisku

Papir LUKABROWN ALPHA byl v laboratofi testovan jiZ v roce 2022 a na zakladé tohoto hodnoceni
byly vydany protokoly & 472114923-01 a 472114923-02. U predlozeného vzorku sadku s potiskem,
ktery je dle informace zakaznika vyroben ze stejného LBA papiru bylo provedeno hodnoceni
vybranych parametrli vztahujicich se k potisku.

Zadani

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vyrobku dle Vyhlasky MZd CR 38/2001 Sb. ze dne 19. 1. 2001 o
hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znéni,
v souladu se Zakonem 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakond v platném znéni a dle poZadavk( Némeckého doporudeni BfR XXXVI Papir a lepenka pro
potraviny.

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vychazi z evropské legislativy ve smyslu Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady ES 1935/2004 o materidlech a predmétech uréenych pro styk s potravinami.

Odborna stanoviska a interpretace:
Hodnoceny vyrobek ,Sacky s potiskem vyrobené z papiru LUKABROWN ALPHA*® je uréen pro
piimy kontakt s potravinami.

Pozadavky na vyrobky uréené ke styku s potravinami jsou dané VyhlaSkou ministerstva zdravotnictvi
€. 38/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisti (dale vyhl. 38) a Nafizenim Evropského parlamentu a
Rady 1935/2004 (dale nafizeni 1935). Zadavatel déle poZadoval hodnoceni dle poZadavki
Némeckého doporugeni BfR XXXVI Papir a lepenka pro potraviny (dale BfR XXXVI).

Obecné pozadavky — vyhl. 38, nafizeni 1935. BfR XXXVI

Vyrobky urtené pro styk s potravinami musi byt vyrobeny tak, aby za obvyklych nebo predvidatelnych
podminek pouZiti neuvolfiovaly své sloZzky do potravin v mnoZstvich, ktera by mohla ohrozit zdravi lidi
nebo zpdsobit nepfijatelnou zménu ve sloZeni potravin nebo zpUsobit zhorSeni organoleptickych
vlastnosti potravin. Provedenymi zkouskami bylo prokazéno, Ze hodnoceny vzorek za podminek
zkousek nezplsobuje zhorSeni organoleptickych vlastnosti potravin (viz tabulka na strané 3 tohoto
atestu). Uvoliiovani sloZek je diskutovano dale.

PoZadavky na vyrobky z papiru —vvhl. 38

* Vstupni suroviny, pfisady, pomocné a jiné latky (§ 21, odst. 1) — splnéni poZadavku neni
soucasti tohoto atestu.

e Papirové obaloveé materidly mohou dosahovat nejvy$si vihkost 8 % - spinéni pozadavku bylo
prokazano zkouskou — viz tabulky na stran& 4 tohoto atestu.

e Opakované pouZiti papirovych oballi pro pfimé baleni potravin se nepfipousti — opakované
pouziti se nepiedpoklada.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Atest zistévé v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouZitych materidla a norem nebo piisiusnych
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpisti, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
Strana 11 (celkem 13)



INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZkusSebni laboratof D2

ATEST ¢. 472116681-01

e Vyrobky z papiru, kartonu, lepenky musi vyhovovat hygienickym pozadavkim uvedenym
v oddilu 4 prilohy &. 12. Spinéni pozadavk( bylo ovéfovano zkouskami a vSechny vysledky
provedenych zkouSek vyhovuji pozadavkim vyhl. 38. Vysledky zkou$ek jsou uvedeny v
tabulkach na strané 4 tohoto atestu.

PoZadavky na vyrobky z papiru — BfR XXXVI

e Do vodného vyluhu pfipraveného za studena nesmi z hotovych vyrobkd prechézet vice nez
0,005 mg/l kadmia, 0,01 mg/l olova a 1 mg/ hliniku. Sestimocny chrém nesmi byt
detekovatelny. Spinéni poZzadavki bylo prokézano zkouskou — viz tabulka na strané 5 tohoto
atestu.

e Hotovy vyrobek nesmi pfi kontaktu s potravinou vykazovat konzervagni uginky (viz poZadavky
DIN EN 1104: Stanoveni pfenosu antimikrobialnich latek). Spinéni poZadavku bylo prokazano
zkouskou — viz vysledky uvedené na strané 9.

» Do vodného vyluhu pfipraveného za studena nesmi z hotovych vyrobkl pfechazet vice nez 1
mg/dm? formaldehydu a 1,5 mg/dm? glyoxalu. Spin&ni pozadavkd bylo prokazano zkouskami
- viz vysledky uvedené v tabulkach na stranach 4 a 6.

» Extrakt kone¢ného vyrobku nesmi obsahovat vice nez 0,5 pg/dm?2 smési 5-Chloro-2-methyl-
3(2H)-isothiazolone s 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) (Kathon), CAS 55965-84-9. Spinéni
pozadavku bylo prokdzano zkouskou — viz vysledky uvedené v tabulce na strané 9.

¢ Pozadavky na opticka zjasfiovadla: Opticka zjasiiovadia nesmi migrovat do potravin — splnéni
pozadavku bylo prokézano zkouskou dle CSN EN 648 — viz vysledky uvedené v tabulce na
strané 6.

e PoZzadavky na stalost barvy: Barvy nesmi migrovat do potravin — spinéni poZadavku bylo
prokazano zkouskou dle CSN EN 646 — viz vysledky uvedené v tabulkdch na strané 8. Pokud
jde o hodnoceni potisku z vnéj§i strany sacku, ktera neni uréena ke styku s potravinami, ale
mize dojit k nahodnému kontaktu, Eerna barva potisku je stala pouze pro stfedn&doby kontakt
s potravinami, tzn. po dobu max. 4 h.

e Primarni aromatické aminy se nesmi uvoifiovat z hotového vyrobku do simulantu potravin
v detekovatelném mnozstvi pfi detekénim limitu 0,01 mg/kg simulantu. Kromé toho primarni
aromatické aminy klasifikované jako karcinogeny ve tfidach 1A a 1B nafizeni CLP (ES) &.
1272/2008 nesméji byt uvolfiovany jako samostatné latky pii detek&nim limitu 0,002 mg / kg
simulantu — spinéni poZzadavkl bylo prokazano zkouskami — viz vysledky uvedené v tabulce
na strané 7.

e Dle pfilohy k doporuéeni XXXVI je tfeba u vyrobku z recyklovanych vidken sledovat specifickou
migraci latek uvedenych v tabulce této prilohy. U vzorkl byly ovéfeny specifické migrace
vSech uvedenych latek do destilované vody a vysledky jsou uvedeny v tabulkach na strané 10.
Obsah diisopropylnaftalenu byl stanoven ve hmoté kone&ného vyrobku i po migraci do
simulantu MPPQ. VSechny hodnoty specifickych migraci splfiuji poZzadované limity.

U vzorkl byly dale ovéreny specifické migrace latek omezenych dle pfilohy | k Nafizeni Komise (EU)
10/2011, jejichz pritomnost ve vyrobcich vyplynula z dokumentace k pouZitym surovindm dodané
zakaznikem:

- Ethylenglykol, CAS 107-21-1 a diethylenglykol, CAS 111-46-6, SML(T)=30 mg/kg (vyjadfeno jako
ethylenglykol);
- Diethanolamin, CAS 111-42-2, SML=0,3 mg/kg

Podminky poutZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zustévé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiéli a norem nebo pfisiunych
predpist, av§ak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisti, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbyiné k posouzeni shody s témito predpisy.
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zkusebni laborator D2

ATEST ¢&. 472116681-01

Vysledky zkouSek specifickych migraci téchto latek v&etné podminek migrace jsou uvedeny
v tabulkéch na strané 9 tohoto atestu. V8echny naméfené hodnoty specifickych migraci vyhovuii
poZadovanym limitnim hodnotam.

Odborna stanoviska a interpretace provedl:
Ing. Séarka Kopetkova, dne 17. 8. 2023

Zaver

Srovnani zjisténych hodnot vlastnosti vzorkii s limity Vyhladky Ministerstva zdravotnictvi &. 38/2001
Sb. vplatném znéni, Némeckého doporu¢eni BfR XXXVI a &lankem 3 Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady 1935/2004 a vyhodnoceni konformity vzorku s t&mito piedpisy je uvedeno na
strané 1 tohoto Atestu.

Ing. Daniel Vit
vedouci laboratoie analytické
chemie a mikrobiologie

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Afest zUstévéa v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiéli a norem nebo piisiusnych
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vziahuji dal$i poZadavky ndrodnich nebo EU legislativnich piedpisi, Atest nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pledpisy.
Strana 13 (celkem 13)



